ПЛАТИНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ
     Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до  кипения:  1 часть  нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и  40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом.  Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей  из

равных частей нашатырной платины и винного камня.

     Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.

     Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить  доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли  в 1000 частях воды, к которому  добавляют  немного  едкого натрия до  щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и  с  цинковым контактом, т.е.  приводя   металлическую  поверхность   в  соприкосновение  с  цинковой палочкой.
