ПОЛУЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ ФОТОМАТЕРИАЛОВ.
Необходимые материалы:
	НАЗВАНИЕ
	ФОРМУЛА
	ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ

	1. Сульфат Натрия
	NaS
	Магазин хим. реактивов

	2. Порошкообразное железо
	Fe
	Стругаетстся мелким напильником

	3. Мел
	
	Магазин канцтоваров или строй материалов

	4. Сода (пищевая)
	NaCO
	Продовольственный магазин

	5. Тигель ( спец. посуда)
	
	Магазин хим.  реактивов


     После обработки фотоплёнки и фотобумаги в закрепителе остаётся значительное количество серебра, которое образует  с сульфатом натрия хорошо растворимые соединения:  2 Na SO + AgBr =>Na(Ag(SO)) + NaBr

     Для получения серебра сначала нужно осадить его из раствора. Перелейте фиксаж в стакан, прибавьтек немного соды (1-2 гр.). И небольшими порциями добавляйте 10 % раствор сульфида натрия до полного осаждения сульфида серебра: 2Na(Ag(SO))+ NaS=> AgS + 4 NaSo
     Осадок отфильтруйте и высушите. Для того чтобы выплавить из полученного осадка чистое серебро смешайте в фарфоровом тигеле 20 гр. Полученного осадка (AgS), и 5 г. Порошкового железа и 30 г. Мела. Тигель нагрейте на пламени газовой плиты до полного расплавления шихты. Когда смесь застынет, удалите верхний слой шлака. На дне тигеля Вы найдёте небольшой слиток серебра. Промыв его в слаблм растворе серной кислоты и в воде, Вы окончательно очистите его от остатков шлака.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ СТАРЫХ РАДИОДЕТАЛЕЙ.

Многие радиодетали содержат в своём составе золото или платину, выделить эти металлы можно используя их свойство не растворяться в кислотах.

     В стеклянную посуду с азотной кислотой (можно серной, но результат будет хуже) бросается заготовленное сырьё ( в основном это контакты и клеммы от деталей) она растворяет все посторонние вещества, а золото остаётся в виде осадка. Его нужно аккуратно отделить от кислоты, слив её в другую ёмкость, а затем нейтрализовать полученный осадок раствором пищевой соды до прекращения реакции ( реакция сопровождается шипением). Полученный осадок, состоящий из золотой или платиновой пыли и незначительного количества примеси, просушить и расплавить в небольшой слиток.

