ИМИТАЦИЯ СЛОНОВОЙ КОСТИ, РОГА

Черные протравы для рога.  Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п., часто окрашиваются в черный  цвет для подделки их под  более дорогие  сорта. Для этого существует несколько способов:
     а) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоде:  8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной кислоты  и 32  частях  мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего  их вынимают и промывают водой до тех пор,  пока  промывная вода  не  будет  более обладать кислой реакцией.  От такой обработки  гребни окрашиваются   в   красный   цвет,   а    в   случае   употребления    более концентрированного  раствора  ртути  -  в  коричневый.  После  этого  гребни переносятся в  слабый раствор серной  печени (1 г на  1 л воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в  черный цвет  гребни промываются сначала чистой водой, затем  подкисленной  уксусом  и,  наконец,  чистой  водой.  После  этого  их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие,  по  мнению знатоков,  изделиям  из рога  буйвола.  Полировка окрашенных  предметов должна производиться осторожно,  так как  протрава  не проникает в рог достаточно глубоко.

     б)   Роговые  изделия  кладут  на   ночь  в   холодный  водный  раствор азотнокислой  окиси свинца  (в  отношении  1:4),  после чего их помещают  на полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец,  промывают  водой. Если окраска  получится  неравномерной,  то  операцию   повторяют  еще  раз.  Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.

Серая протрава для рога.

     Для  окраски  рога  в  серый цвет проварить его сначала в течение 15-30 минут в насыщенном растворе свинцового  сахара,  затем  промыть его в чистой воде и  положить на  20-25  минут в  нагретый до 60+С  раствор азотнокислой, закиси ртути. Этот способ непригоден  для гребней, так как зубья страдают от варки.

Красная протрава для рога.  Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л воды,  и  после  этого  кладут на  полчаса  в  слабый  раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять  кладут в сафлоровый раствор и потом опять  в  раствор  виннокаменной  кислоты и  так  продолжают  до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна
всегда должна быть последней.

Черепаховые протравы для рога. Если хотят придать  роговым изделиям  черепаховую окраску, то применяют
следующий  способ.  Роговые  изделия  обрабатываются  сначала   разбавленной азотной кислотой (1 часть на 3 части воды)  при температуре  30-35+С и затем протравляются смесью  из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и  1 части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15

минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога  протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 частей отвара  красного  дерева  (в 10+ по  Боме)  и  1 части раствора едкого  натрия  (в  20+  по  Боме). Затем  рог вынимают  из  ванны, тщательно промывают водой и полируют  по прошествии  12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды. Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.

 Анилиновые протравы для кости. Травление кости анилиновыми красками  проще, чем другими способами, так как   оно   проводится  в  холодной  ванне,   чем   устраняется  возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в  таз и наливают столько воды, чтобы они были  полностью покрыты ею. Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около  1 г краски, причем все  равно, растворима ли последняя в спирту или  воде.  Для нужных оттенков выбирают  подходящие анилиновые краски  или  составляют  их  из  нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас  же по достижении желаемой  густоты  тона. Затем их  обмывают водой,  высушивают  и полируют  венской  известью с  мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
     Если  нужно  окрасить бильярдный шар  из слоновой  кости  в  два  цвета параллельными  полосами,  то  его  уже  отшлифованным  зажимают между  тремя тонкими палочками, вставленными вертикально  в небольшую дощечку,  покрывают среднюю полосу масляным лаком и  окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар  вместе  с  дощечкой  в  соответствующую  анилиновую  протраву.  Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый  цвет, предварительно  закрыв масляным лаком  уже готовую  часть шара. Подобным  же  образом  поступают,  если шар надо окрасить с  трех  или

четырех сторон.

Беление слоновой кости. Чтобы  вернуть  пожелтевшей  слоновой  кости   первоначальную  белизну, практикуют  один из следующих способов.  Слоновая  кость покрывается  тонким слоем скипидара  и  выставляется дня на  3  или 4 на солнце.  Другой способ: слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода,  после чего ее  насухо  вытирают.  Чтобы  ускорить  процесс  беления,  кость  подвергают
действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе

кость становится совершенно белой.
Окрашивание бильярдных шаров.

     Чтобы окрасить бильярдные шары  в красный цвет, их следует погрузить  в уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение  нескольких минут. Затем, для  придания цвету более густого оттенка,  шары переносятся на 10-15 секунд  в  очень слабый  раствор поташа. Продержав  бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко затем  окрасить  в  отличный желтый цвет,  для чего  достаточно опустить  на некоторое  время в  квасцовый отвар  шафрана.  Окрашивание  в  зеленый  цвет

достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть  нашатыря на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет.  Наконец, чтобы окрасить  бильярдные шары в черный  цвет,  их  следует  подержать   несколько  минут  в  горячем  отваре кампешевого  дерева  (синего  сандала),   а   затем   перенести  в   раствор уксуснокислой соли.

Серебряная полировка слоновой кости.  Изделиям из  слоновой кости  можно  придать  очень  эффектную блестящую серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие из слоновой кости погружается в  слабый раствор азотнокислого серебра и, как только  оно окрасится  в темно-желтый цвет,  его погружают в чистую  воду  и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость  полностью  чернеет; тогда ее тщательно натирают  сыромятной кожей, после чего кость  приобретает
красивую блестящую серебряную полировку.

