СЕРЕБРЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

     Для серебрения мелких предметов  из цинка,  меди и  латуни предлагается следующий  способ: готовят тесто из 125 частей  поваренной соли,  125 частей винного камня и  2 частей  свежеосажденного хлористого  серебра.  Две  части этого теста смешивают  со 100 частями воды, нагревают жидкость  до кипения и вносят  в  нее предметы,  положенные  в  фарфоровое  сито.  Предметы  должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.

     Для серебрения  предметов  натиранием рекомендуется  следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.

     Для   серебрения   при  помощи   цинкового   контакта,   т.е.   приводя металлическую поверхность  в соприкосновение с  цинковой палочкой,  берут 10 частей  азотнокислого  серебра,  обливают  достаточным  количеством  соляной кислоты,  осаждают  и  промывают  полученное  в  осадке  хлористое  серебро. Последнее растворяют  при помощи 70 частей нашатырного спирта и  добавляют к раствору 40 частей  цианистого  калия, 40 частей  соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.

     Для серебрения меди смешивают 3  части  азотносеребряной  соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей  кремортартара.  Для серебрения берут немного этого порошка  и  натирают при  помощи намоченной в  воде тряпки  очищенную поверхности медного предмета.

     Для  серебрения меди можно  с успехом употребить следующую жидкость:  в 6-10   частях  воды  растворяют  14  частей  хлористого  серебра,  21  часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого  натрия  и 7,5 частей хлористого аммония.

     Для серебрения меди и латуни  употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной  соли  растворяют  в   100  частях  дистиллированной  воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100  частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из  65 частей мела, 30 частей винного  камня, 150  частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960)  и  60  частей дистиллированной  воды. Смесь  хранят  в темном месте. Покрываемые   слоем   серебра  предметы   из   меди,   латуни   или   железа (предварительно покрытого слоем меди  опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и  натирают  вышеуказанной  смесью при  помощи суконки  до получения слоя  серебра. Наконец смывают теплой водой.  Смесь сохраняется  в оранжевых склянках в темном месте.
